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CUPON LAMINAR

Alta Presion

Se emplea en el estudio de la corrosion preferencial,
causada por la disimilitud de materiales en juntas
soldadas. Su analisis se centra en la zona de soldadura
y sus inmediaciones.

LISTA DE PIEZAS

No. Cantidad Nombre de pieza Material
Material de tuberia,

1 1 Cupdn de Alta segun especificacion
del cliente

2 2 Aislante de Alta Poliacetal
(Delrin/Dupont)

3 2 Aradela Aislante o Tefldn

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 3" X 3/4" X 1/8”

Area total 5.376 in2

Area expuesta 4.738 in2

Temperatura 100° C Max

de operacidn

Piezas

Los componentes se comercializan de manera independiente.
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Nota: la
ubicacién de la
letra me indica
la direccién de
la soldadura
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